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ANEXO

Prueba contra agua de acuerdo a clasificacion IP-68 y armado de caja terminal

Se realizaron pruebas, para verificar el cumplimiento de los cierres de conexion bajante dptico con
la clasificacion [P 68, proteccion contra agua de acuerdo a lanorma IEC 60529 (2013) y norma

Telmex E.B 2-25.
Adicional a lo descrito en el reporte SLPT-0026-2018

Resultados SATISFACTORIOS para 1 hora de inmersion a 1 metro de profundidad.
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Nota: se aplic6 la prueba en las 10 muestra en un cierre el empaque o sello se encontré roto lo
que permite el ingreso del agua al cierre, se cambié el empaque y 1a prueba fue satisfactoria.
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